
Виробництво кольорових металів в 2007 р. 
  
Свинець,  тис. т 
  2006 2007 
Китай 1200 1320 
Австралія 686 640 
США 429 430 
Перу 313 330 
Інші  240 250 
Мексика 120 110 
Канада 82 75 
Індія 67 75 
Швеція 77 75 
Ірландія 62 55 
Казахстан 48 50 
Польща 51 50 
Марокко 45 45 
ПАР 48 45 
  
Алюміній, тис. т 
  2006 2007 
Китай 9350 12000 
Інші  4510 4500 
Росія 3720 4200 
Канада 3050 3100 
США 2284 2600 
Австралія 1930 1900 
Бразилія 1498 1700 
Індія 1100 1400 
Норвегія 1330 1100 
ПАР 895 900 
ОАЕ 730 900 
Бахрейн 872 870 
Венесуела 610 630 
Мозамбік 564 560 
Германія 537 520 
Таджикистан 414 500 
Ісландія 320 400 
  
Мідь, тис. т 
  2006 2007 
Чілі  5360 5700 
Інші  1835 1800 
Перу 1049 1200 
США 1200 1190 
Китай 890 920 
Австралія 859 860 
Індонезія 816 780 
Росія 725 730 
Канада 607 585 
Замбія 476 530 
Польща 512 470 
Казахстан 457 460 
Мексика 338 400 
  



Цинк, тис т 
  2006 2007 
Китай 2600 2800 
Інші  2500 2500 
Перу 1200 1500 
Австралія 1380 1400 
США 727 740 
Канада 710 680 
Мексика 480 480 
Казахстан 400 400 
  
Нікель, 2002 р., тис.т 
Росія 239 
Японія 156 
Kанада 145 
Австралія 143 
Норвегія 69 
Фінляндія 60 
Kитай 54 
Нова Kаледонія (Фр.) 49 
Kолумбія 44 
Kуба 40 
ПАР 40 
Великобританія 34 
  
Кобальт, 2002 р., тис.т 
Фінляндія 8,2 
Замбія 6,1 
Росія 5,1 
Kанада 4,6 
Норвегія 4,0 
Австралія 3,7 
Kонго (Kіншаса) 3,0 
Марокко 1,3 
Бельгія 1,1 
Бразилія 1,0 
Kитай 0,5 
Уганда 0,4 
 


